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Avaliacao dos efeitos da microadicao de NbB na solidificacdo da liga de aluminio 2017.
Silva, A.S.(1); Spinelli, J.E.(1); De Gouveia, G.L.(2); Sousa, S.M.(1);
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A liga 2017, baseada no sistema Al-Cu, € largamente aplicada na fabricagdo de pecgas estruturais
nas industrias aeronduticas e automobilisticas. Neste trabalho, foi estudado a modificacdo desta
liga através da adicdo de Nb e B, por meio da utilizagdo de uma liga mae Al-5%pNb-1%pB.
Foram produzidas amostras da liga 2017 e da liga 2017 + NbB com espessuras de 3 mm e 4 mm
pela técnica de fundicdo por centrifugacdo, conferindo assim taxas elevadas de resfriamento. Os
tamanhos médios de gréo e os espacamentos interdendriticos foram mensurados para as ligas
com e sem adicdo do inoculante Nb-B e com 3 mm e 4 mm de espessura. Foram também
realizados ensaios de dureza Vickers para cada uma das amostras, relacionando assim as
condig8es microestruturais de tamanho de grao e espacamento interdendritico de cada amostra
com as suas propriedades mecénicas. Os resultados mostram que as amostras sem adicao de
NbB apresentaram uma microestrutura composta predominantemente de gréos colunares,
enquanto as amostras com adicdo de NbB apresentaram uma microestrutura composta em
grande parte por graos equiaxiais, havendo também a redugdo do tamanho médio de grao em
mais de 2 vezes. A variacdo da espessura das amostras ndo aparentou ter um efeito no tamanho
médio de grdo. Observou-se que a adicdo do inoculante Nb-B n&o aparentou causar uma
variacdo no espagamento interdendritico das amostras de mesma espessura, porém o aumento
da espessura das amostras causou uma pequena reducao no espacamento interdendritico. Por
sua vez, os resultados dos ensaios de dureza Vickers indicam que a introducédo do inoculante
NbB provocou 0 aumento das propriedades mecénicas devido ao seu efeito de refino de grao.



